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Исследование 
согласно нормам

Стойкость покрытия к истиранию обороты ≥65 ГОСТ 27820

Стойкость к пятнообразованию: Изменений внешнего 
вида покрытия не 
допускается

ГОСТ 27627

*вода дистиллированная

*96% -ный спирт этиловый

*10% - ная уксусная кислота

*кофе (12 г. на 100 см3)

Удельное сопротивление при 
нормальном отрыве покрытия

МПа ≥0.8 ГОСТ 23234

Покоробленность плит с 
двухсторонним ламинированием

Мм ≤1.2 ГОСТ 24053


